
Homogenbereiche nach

DIN 18300:2019 (GK 2)

Projekt-Nr. 4000-202-KCK

Anlage 7.1

Homogenbereich B 1 B 2 B 3

Bodenschicht

(Bezeichnung gemäß Gutachten)
Schluffige  Deckschichten Sandige Deckschichten Quartäre Kiese

Bodengruppe (DIN 18196) TL, TM  SU, SU* GU, GU*

Korngrößenverteilung

(Könrungsbänder)
siehe Anlage 7.2.1 siehe Analge 7.2.2 siehe Analge 7.2.3

Anteil an Steinen [%] 0 0 - 5 0 - 15

Anteil an Blöcken und

großen Blöcken [%]
0 0 0 - 2

Dichte [g/cm³] 1,8 - 2,0 1,8 - 2,0 1,9 - 2,2

Undränierte Scherfestigkeit [kN/m²] 20 - 100  --
stark verwitterte Kiese: (0 - 40)

gering verwitterte Kiese: --

Wassergehalt im 

ungestättigten Bereich [%]
10 - 30 5 - 25

stark verwitterte Kiese: 10 - 25

gering verwitterte Kiese: 5 - 10

Konsistenzzahl IC

(Konsistenz)
0,5 - 1,25  (weich bis halbfest) --

stark verwitterte Kiese: (0,5 - 1,0 (weich - steif))

gering verwitterte Kiese: --

Plastizitätszahl IP

(Plastizität) [%]
10 - 30 (leicht - mittel) --

stark verwitterte Kiese: (10 - 25 (leicht - mittel))

gering verwitterte Kiese: --

bezogene Lagerungsdichte ID

(Lagerungsichte)
-- 0,15 - 0,35  (locker)

stark verwitterte Kiese: 0,15 - 0,50 

(locker bis annähernd mitteldicht)

gering verwitterte Kiese: ≥ 0,35 

(mitteldicht bis sehr dicht)

Organischer Anteil [%] < 3 < 3 < 3

Schadstoffbelastung nach

LVGBT (Bayern)
Z 0 Z 0  n.b.

n.b. = nicht bestimmt

() = Werte in Klammern nur bei bindigen Eigenschaften
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